Бензилиденфенилендиамины и полимеры на их основе.
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Органические соединения, молекулы которых имеют сопряженную систему связей являются перспективными материалами для современной техники, где используются электропроводящие, магнитные, оптически- и электроактивные материалы, а также в мембранной технологии [1-2]. 
Конденсацией ароматических диаминов и замещенных альдегидов в спиртовом растворе синтезированы новые азометиновые соединения – бензилиденфенилендиамины (БФДА). Исследования показали, что при облучении УФ-светом, синтезированные азометины обладают люминесцентными и полупроводящими свойствами, обусловленные наличием в соединениях сопряженных систем. [3]
Показано, что синтезированные БФДА способны участвовать в полимеризационных процессах. Путем окислительной полимеризацией БФДА в присутствии персульфата аммония синтезированы полимеры с системой сопряженных двойных связей. При этом процесс протекает в гетерогенной системе с образованием на первой стадии катион-радикала. Образовавшийся катион-радикал в последующем рекомбенирует с выделением протонов в реакционную систему. Следовательно, окислительная полимеризация БФДА протекает через медленную и быструю стадии. Полученные полисопряженные полимеры обладают комплексом ценных физико-химических свойств, обусловленные спецификой их электронной структуры: электрические, магнитные, оптические и т.д. 
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