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Секторообразные дендроны являются строительными блоками преобладающего числа синтетических самоорганизующихся систем [1]. К настоящему времени получены большие библиотеки соединений на основе секторообразных и конусообразных дендронов различной природы, например, галловой [2], симметричной и несимметричной бензолсульфоновой кислоты [3]. Варьирование размера катиона, присоединенного к кислотному остатку, места присоединения фокальной группы, номера генерации, количества и длины периферийных алкильных окончаний приводит к изменению формы мезогенной группы и, соответственно, формы образованных супрамолекулярных агрегатов, которая в свою очередь определяет фазовое поведение системы. Именно поэтому секторообразные монодендроны представляют собой перспективные строительные блоки для создания супрамолекулярных функциональных материалов с необходимыми свойствами с легко варьируемым поведением и предсказуемым откликом на изменение внешних условий.
Несмотря на богатое фазовое многообразие, которое демонстрируют системы на основе жестких секторообразных и конусообразных дендронов различной симметрии, формирование той или иной мезофазы может быть предсказано с высокой степенью точности геометрической моделью, сопоставляющей форму жесткого дендрона с функцией распределения радиальной плотности в соответствующих многогранниках Вороного [4].
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