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Низкомолекулярные ароматические углеводороды, получаемые в процессе каталитического риформинга – наиболее востребованы в процессе органического синтеза. Среди них особую роль играет п-ксилол, который служит сырьем в производстве терефталевой кислоты [1]. Перспективный процесс получения п-ксилола - изомеризация его изомеров – о- и м-ксилолов в присутствии кислотных катализаторов, в связи с чем разработка пара-селективных катализаторов представляет большой интерес. Пример такого катализатора – цеолит ZSM-12 [2], обладающий эллиптической формой пор с размерами 5.6*6.1 Å [3]. 
Цель данной работы – изучение влияния условий синтеза ZSM-12 на его каталитическую активность в процессе изомеризации ксилольной фракции [4]. Синтез осуществляли путем кристаллизации цеолита из раствора, содержащего соединения кремния, алюминия и темплата, в гидротермальных условиях. Изучили влияние температуры, соотношения Si/Al, химический состав исходных веществ на свойства получаемого в ходе синтеза продукта. 
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