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Наночастицы ядро@оболочка (НЧ) вызывают большой интерес из-за потенциального применения в различных научных и технологических областях, включая катализ, синтез Фишера-Тропша, хранение данных, защита от коррозии, биомедицина. Для практических применений важно научиться управлять свойствами НЧ при их синтезе. Обработка ферроцена при высоком давлении и температуре (HP-HT обработка) позволяет хорошо контролировать состав НЧ [1]. В данной работе были получены НЧ Fe7C3/FexOy/C при нагреве ферроцена до 900°С под давлением 8 ГПа в течение t = 10-10000 секунд. Магнитные, структурные и электронные свойства нанокомпозитов изучены методом XRD, TEM, HAADF-STEM, ED, Мессбауэровской спектроскопией и магнитными измерениями. ПЭМ-изображения образца при t = 1000 c показано на рисунке 1. Установлено, что основными продуктами разложения ферроцена являются различные кристаллические фазы карбидов и оксидов железа, заключенные в матрицу из аморфного углерода.
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Рис. 1. ПЭМ-изображения: А) общее изображение t = 1000 образца Fe7C3/FexOy/C (желтыми стрелками указаны частицы графитизированного углерода); Б) ВР-изображение 1000 с образца, демонстрирующее структуру ядро@оболочка
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