Селективное восстановление СО2 на Fe,Cr нанесенных катализаторах 
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Перспективным подходом к экологической задаче утилизации диоксида углерода является его селективное восстановление в химически ценные вещества, используемые в промышленности. Использование различных железосодержащих катализаторов в гидрировании диоксида углерода приводит к образованию монооксида углерода и смеси углеводородов синтеза Фишера-Тропша [1-2]. Целью данной работы было изучение влияния состава катализаторов и условий проведения процесса. 
Были приготовлены различные Fe- и FeCr-содержащие катализаторы, в качестве носителя использовали углеродный материал Сибунит. Взаимодействие CO2 с водородом изучали в диапазоне температур 300-400 °С при давлении 1 и 85 атм, соотношение CO2:H2 = 1:1, общая скорость подачи реагентов составляла 3200 г/(ч·гкат)(при н.у.)

Таблица 1. Конверсия CO2 и селективность образования продуктов при 400 °С
	Катализатор
	Давление, атм
	Конверсия CO2, %
	Селективность, % 

	
	
	
	СО
	СxHy

	5Fe5Cr/C
	1
	21
	100
	0

	
	85
	22
	98
	2a

	5Fe0.25K/C
	1
	20
	100
	0

	
	85
	19
	73
	27b


a CH4 и следовые количества С2-С4, b углеводороды C1-C12
Состав образующихся продуктов меняется в зависимости от состава катализатора, что связано с различием в его структуре. Их поверхность была изучена при помощи просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения и магнитометрического анализа. На поверхности FeK-катализатора найдены фазы карбида Хэгга χ-Fe5C2, являющегося активной фазой в процессе образования углеводородов. Поверхность FeCr-катализатора состоит преимущественно из хромита железа FeCr2O4, способствующего образованию монооксида углерода. 
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