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Истощение нефтяных месторождений и вынужденный переход к разработке трудноизвлекаемых запасов ведут к прогрессирующему ухудшению качества добываемой нефти. Нефтеперерабатывающим предприятиям всё сложнее становится достигать высоких стандартов качества топлив и производимого сырья для нефтехимии, что может в перспективе привести к кризису недопроизводства [1]. Альтернативным источником ароматических компонентов для синтезов продуктов нефтехимии и компонентов моторных топлив может стать лигнин — колоссальный по объемам побочный продукт целлюлозо-бумажной и лесной промышленности. В настоящий момент лигнин не находит широкого применения в химической промышленности, но  при этом обладает ключевым критерием для сырья нефтехимии - содержит ценное ароматическое кольцо в своей структуре [2].
Ведётся множество работ над поиском возможных способов переработки лигнинового сырья. В последнее время все большее количество работ посвящается окислительной деполимеризации и валоризации лигнина [3]. Бензиловый спирт является модельным соединением лигнина, использующимся для исследования процесса окислительной деполимеризации лигнина, поскольку он структурно близок к гваяцильному мономерному фрагменту структуры лигнина. Современные исследования отдают предпочтения к применению катализаторов для реализации аэробного окисления, обладающих высокой способностью к активации инертного кислорода. Одним из таких типов катализаторов являются Co-Mn смешаннооксидные системы структуры шпинели. Благодаря простоте и дешевизне их синтеза, высокой подвижности кислорода в кристаллической решетке, и что немаловажно устойчивости к условиям проведения окисления и отсутствия необходимости в дополнительных соактиваторов реакции окисления, шпинели являются перспективным вариантом на роль эффективного катализатора данного процесса [4].
В настоящей работе изучена реакция селективного окисления бензилового спирта до бензальдегида в присутствии Co-Mn смешаннооксидных катализаторов структуры шпинели MnCo2O4 и CoMn2O4 в качестве катализаторов. Синтезированные шпинели исследованы методами низкотемпературной адсорбции/десорбции азота, ТГА, РФА, РФЭС, ПЭМ и ТПВ. Исследованы основные параметры, влияющие на эффективность и селективность процесса окисления: температура, давление воздуха, продолжительность окисления, соотношение реагирующих компонентов. Подобраны условия селективного окисления с высоким достижением конверсии (85,7%) и селективности окисления до альдегида (75,6%) бензилового спирта (T=140℃, t=120 минут, p=6 атм). 
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