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Халькогениды переходных металлов, таких как кобальт, марганец, медь, железо привлекают внимание как перспективные бифункциональные катализаторы для щелочного электролиза воды [1]. Их каталитическая активность обусловлена быстрым реструктурированием поверхности с образованием активных аморфных гидроксидов. На сегодняшний день большинство исследований в научной литературе посвящено монометаллическим сульфидам, тогда как информации о синтезе и характеризации бинарных фаз значительно меньше.
В настоящей работе гидротермальным методом синтезированы бинарные сульфиды (M1, M2)S2 (M1 = Co; M2 = Mn, Cu, Fe). В качестве исходных соединений использовали соответствующие соли металлов (Co(NO3)2·6H2O, MnCl2·4H2O, CuSO4·5H2O, FeSO4·7H2O), тиосульфат натрия Na2S2O3·5H2O, серу и поливинилпирролидон. Путем варьирования концентрации исходных реагентов и температуры синтеза были найдены условия, обеспечивающие формирование кристаллических дисперсных однофазных порошков индивидуальных и смешанных сульфидов (CoS2, Co0.992Mn0.008S2, Co0.81Cu0.19S2, Co0.85Fe0.15S2), не содержащих аморфной фазы. Синтез проводили при 160 °C в течение 12 часов. Отмывку образцов от солей и серы после синтеза проводили водой, бензолом, затем изопропанолом [2]. Полученные образцы хранили в атмосфере аргона ввиду высокой реакционной способности.
Структура бинарных сульфидов была охарактеризована методом рентгенофазового анализа с уточнением параметров элементарных ячеек методом полнопрофильного анализа дифрактограмм. Морфология была изучена методом растровой электронной микроскопии. Состав фаз определён методом безэталонного локального рентгеноспектрального микроанализа, удельная поверхность образцов определена методом низкотемпературной адсорбции азота. Полученные образцы будут в дальнейшем использованы для исследования электрохимических свойств однофазных смешенных сульфидов.
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