Влияние pH среды и времени контакта на сорбцию красителя фуксина основного бентонитовой глиной
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Фуксин основной — это триаминотрифенилметановый краситель с молекулярной формулой C20H20ClN3. Фуксин широко используется в качестве красителя для текстильных и кожаных материалов, а также для окрашивания коллагена, мышц, митохондрий и туберкулёзных палочек [1]. Он обладает анестезирующими, бактерицидными (для грамположительных бактерий) и фунгицидными свойствами [1]. Физический контакт с красителем может вызвать сильное раздражение глаз и кожи. При проглатывании он может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся тошнотой, рвотой и диареей, а вдыхание красителя вызывает раздражение дыхательных путей [1].
В последние десятилетия различные красители стали одним из основных источников загрязнения сточных вод. Учитывая токсичность их токсичность, необходимо разработать эффективные методы удаления красителей из сточных вод. Одним из перспективных, простых и эффективных методов в настоящее время является адсорбция. Существуют различные типы нетрадиционных недорогих адсорбентов, используемых для удаления окрашенных сточных вод из водоемов, таких как глина, кокосовая стружка и летучая зола. Устранение красителей с использованием глинистых минералов, таких как монтмориллонит, востребовано из-за низкой его стоимости, высокого сорбционного потенциала, широкого распространения и высокой удельной поверхности [2]. Таким образом, необходимо разработать эффективные сорбенты и подбирать условия их применения для удаления красителей из сточных вод.
Целью работы работы было изучить закономерности сорбции фуксина основного на бентоните в равновесных экспериментах при варьировании времени контакта глины с раствором красителя и pH раствора. Объектами исследования служили краситель фуксин основной и бентонитовая глина месторождения 10-й Хутор (Республика Хакасия).
Были изучены влияние начального значения pH раствора и времени контакта на эффективность удаления основного фуксина. Результаты показали, что краситель можно успешно интеркалировать в слои монтмориллонита при времени контакта 180 минут при дозе сорбента ...г/л;. Было показано, что на процесс адсорбции начальное значение рН раствора красителя влияния не оказало, что свидетельствует о процессе ионного обмена как основном механизме поглощения красителя глиной.
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