Детекторы тепловых нейтронов на основе straw-трубок с конвертером B4С
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В данной работе представлен обзор технологии изготовления детекторов тепловых нейтронов на основе тонкостенных дрейфовых трубок с конвертером B4C.(boron-coated straw — BCS). Ряд исследований проведенных в последние годы показал, что BSC детекторы работают на одном уровне с 3He-трубками по соотношению сигнал-шум и временному разрешению и превосходят их по продольному пространственному разрешению. Минимальное радиационная толщина детектора, использование гибких конструкторских решений, относительно низкая стоимость единицы чувствительной площади    дают возможность для изготовления детекторов тепловых нейтронов с большой чувствительной площадью. Потенциальные возможности использования BCS это - создание быстрых двумерных координатных детекторов в результате развития катодного считывания и реализации одновременного определения радиальных и продольных координат методом временного считывания, обеспечение высокого радиального и продольного разрешения.
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