Изучение структурообразования биодеградируемых полимеров на примере стереокомплекса молочной кислоты.
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Кристаллизация поли(молочной кислоты) в смесях PLLA/PDLA определяется не только стереорегулярностью цепей, но и температурой первичного формирования кристаллической фазы. В области пониженных температур кристаллизации возможно сохранение дефектной или смешанной структуры, тогда как при более высоких температурах – более термодинамически устойчивое состояние. Для систем с энантиомерными цепями это означает конкуренцию гомокристаллов и стереокомплексной фазы, в которой PLLA и PDLA образуют общую решётку с иными межплоскостными расстояниями.
В настоящей работе исследовались образцы PLA, в которых варьировалась температура закалки из расплава. Образцы после выдерживания на изотерме охлаждались и затем подвергались одинаковому температурному режиму в in situ эксперименте по рентгеновскому рассеянию, что позволяет сопоставить структурные свойства с температурным режимом. 
Эксперимент выполнен на синхротронной линии ID13 (ESRF) при энергии фотонов 13 кэВ (λ ≈ 0,1 нм). Проведён анализ экспериментальных данных WAXS (рис. 1), полученных при нагреве образцов после предварительной закалки. После стандартной обработки были построены зависимости I(q) и проанализирована температурная эволюция дифракционных максимумов. В процессе нагрева зафиксированы смещение и уширение пиков, отражающие изменение параметров кристаллической решётки и степени упорядочения. Положения рефлексов (110), (300) и (220) соответствуют стереокомплексной фазе; их сохранение и изменение интенсивности при повышении температуры согласуются с тепловыми эффектами, зарегистрированными методом нанокалориметрии, что указывает на формирование стереокомплекса в исследуемых условиях. 
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[bookmark: _GoBack]Рис.1. Пример эксперимента по рассеянию рентгена на больших углах на образце сополимера PDLLA.
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