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Человек постоянно взаимодействует с объектами, имеющими кристаллическую структуру. Форма, размер и качество кристаллов напрямую зависят от условий окружающей среды. В настоящее время технологии позволяют успешно выращивать кристаллы искусственным путем, получая, к примеру, недорогие синтетические алмазы. Искусство, являясь рефлексией внутреннего мира человека, эволюционирует, преодолевая традиционные ограничения и расширяясь за счет творческой интенции автора. В данном контексте культивация кристаллов на различных субстратах представляет собой инновационное междисциплинарное направление, объединяющее принципы материаловедения и визуального искусства, где воображение художника определяет морфологию и эстетику получаемых кристаллических структур [1,2]. 
Целью данного исследования является изучение процессов зарождения и роста кристаллов под воздействием управляемых внешних факторов (температура, концентрация) для направленного моделирования морфологии и габитуса в целях создания арт-объектов. Синтез кристаллогидратов двойных солей, а также разработка методики их выращивания на волокнистых субстратах для создания декоративных покрытий проводились поэтапно и включали в себя оптимизацию состава. Было выявлено оптимальное соотношение компонентов в растворе для получения равномерного и декоративного кристаллического покрытия. Показано, что при увеличении содержания KAl(SO4)2⋅12H2О происходит уменьшение интенсивности окраски и увеличение светопреломления. Установлено, что атомное соотношение n(Al):n(Cr)=3:1 является стехиометрически оптимальным для формирования высококачественного функционально-декоративного покрытия с наилучшими эстетическими характеристиками. Введение серной кислоты в кристаллизационную среду привело к формированию неоднородной крупнокристаллической структуры с характерным размером монокристаллов, зависящим от рН среды. В контрольном образце при рН=1 наблюдалось образование гомогенного мелкокристаллического слоя (размер фракции d=0.79см), равномерно распределенного по всей площади поверхности подложки. Установлена зависимость прироста массы кристаллического слоя от скорости охлаждения (температурного градиента) раствора.
Применение мелкодисперсного гидрофобного покрытия (масляной пленки) обеспечивает эффективную защиту кристаллической фазы на поверхности субстрата, предотвращая десорбцию и потерю массы активного вещества (снижение потерь с 80% до 0,1% в условиях высокой влажности и воздействия атмосферных осадков. 
Итогом работы стала разработка методики создания декоративных композиций («кристаллизованных роз») с использованием доступных химических реактивов. Проект демонстрирует эффективность междисциплинарного подхода и возможности применения принципов прикладной химии для создания эстетических объектов из подручных материалов»
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