Синтез полипиррольных микросфер в присутствии неионогенных ПАВ
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Полипиррол – проводящий органический полимер, который получают путём окислительной полимеризации мономера пиррола. Он представляет собой твёрдое вещество с общей формулой H(C₄H₂NH)ₙH [1]. Основным методом получения полипиррола является окислительная химическая полимеризация пиррола, при которой мономер пиррола окисляется в растворе [2]. Основными недостатками полимеризации пиррола с ионогенными ПАВ является включение в структуру полимера, нестабильность морфологии и влияние на кинетику полимеризации. Одно из перспективных направлений в области полимеризации пиррола – использование неионогенных ПАВ.
Целью данной работы является получение высокостабильных полипиррольных микросфер в присутствии неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) различного строения 
На первом этапе работы был проведён ряд экспериментов с различными ПАВ. При этом изменялась их концентрация и температура раствора, а также измерялись значения pH в ходе окислительной полимеризации. По полученным результатам вычислялась концентрация пиррола в ходе реакции. 
В настоящий момент продолжаются эксперименты с различными ПАВ, а также проводятся исследования характеристик полученных полипиррольных микросфер.
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