Синтез сшитых пористых полимеров на основе октавинилсилсесквиоксана и ферроцена
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[bookmark: OLE_LINK3]В настоящее время разработка пористых материалов является важной областью исследований, поскольку такие вещества могут находить применения во многих направлениях. Вариативность состава пористых материалов позволяет сделать данные вещества многофункциональными и расширить места их применения [1].
Данные материалы зачастую применяются в адсорбционных целях, следовательно им необходим иметь большую удельную площадь поверхности и активные центры на поверхности. Так, при формировании пористой структуры, большую удельную площадь поверхности можно достичь при использовании полиэдрических олигомерных силсесквиоксановых соединений, в частности октавинилсилсесквиоксана [2].
[bookmark: _GoBack][image: ]В данной работе по реакции Фриделя-Крафтса с использованием катализатора AlCl3 были получены 3 различных сшитых полимера на основе октавинилсилсесквиоксана и ферроцена (Рис.1). 
Рис. 1. Схема получения октавинилсилсесквиоксана и сшитого полимера
Синтезированные полимеры могут быть перспективными функциональными наполнителями для полимерных композиционных материалов с целью придания им магнитных свойств.
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