Синтез и аддитивная полимеризация замещённых циклопропенов на Pd комплексах с N-гетероциклическими карбеновыми лигандами
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В настоящее время одной из актуальных задач химии высокомолекулярных соединений является получение новых полимеров посредством аддитивной полимеризации малых циклоолефинов [1, 2]. Важность решения данной задачи обусловлена наличием ряда потенциальных полезных физико-химических свойств у таких полимеров, а именно: высокая жёсткость основных цепей и, соответственно, термическая стабильность, перспективные газоразделительные характеристики, а также насыщенность основных цепей, обуславливающая их химическую инертность. Благодаря этим свойствам они могут рассматриваться для применения в мембранных технологиях, в производстве элементов аккумуляторных систем и композитных материалов.
[image: ]В настоящей работе была изучена возможность проведения аддитивной полимеризации малых циклоолефинов на примере 3,3-дизамещённых циклопропенов – наименьших представителей данного класса соединений (Рис. 1). В качестве катализаторов использовались катионные комплексы Pd с N-гетероциклическими карбеновыми лигандами, которые ранее зарекомендовали себя как высокоэффективные однокомпонентные катализаторы аддитивной полимеризации замещённых норборненов [2].
Рис. 1. Аддитивная полимеризация 3,3-дизамещённых циклопропенов
Синтез необходимых 3,3-дизмещённых циклопропенов, не являющихся коммерчески доступными субстратами, был проведен согласно четырёхстадийной схеме (Рис. 2). Ключевая стадия синтеза – реакция Макоши, создание циклопропанового фрагмента путём реакции генерируемого in situ дигалогенкарбена с алкеновым субстратом.
[image: ]Рис. 2. Синтез 3,3-дизамещённых циклопропенов
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