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Металлические наночастицы применяются в различных отраслях. Они обладают особенными физико-химическими свойствами: оптические свойства металлических наночастиц дают возможность их применения в диагностике, а большая удельная площадь поверхности наночастиц – в качестве катализаторов (например, медные, серебряные и золотые наночастицы применяют как катализаторы в процессе восстановления нитросоединений).
[bookmark: _GoBack]В настоящей работе нами был синтезирован ряд биметаллических наночастиц медь-серебро (Cu@AgNP) и оценена их каталитическая активность. Биметаллические наночастицы медь-серебро с разным соотношением Cu-Ag были синтезированы по разработанной ранее методике синтеза металлических наночастиц в липосомах [1]. За образованием биметаллических наночастиц следили спектрофотометрически по появлению характерных пиков поглощения плазмонного резонанса. Морфологию полученных Cu@AgNP подтверждали методом сканирующей просвечивающей темнопольной электронной микроскопии, а элементный состав – методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Все синтезированные наночастицы имели морфологию Янус-типа.
Каталитическую активность синтезированных Cu@AgNP изучали на примере модельной реакции восстановления пара-нитрофенола боргидридом натрия. Также было оценено влияние наличия гидразина, используемого при синтезе биметаллических наночастиц, на каталитическую активность Cu@AgNP. За восстановлением пара-нитрофенола следили спектрофотометрически. Массив полученных данных был обработан методом главных компонент для построения кинетических кривых восстановления. 
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