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Свойства металлополимерных нанокомпозитов определяются размерами наночастиц и их пространственной организацией. Поли(1-винилимидазол) (ПВИ), является водорастворимым, нетоксичным, проявляет высокие комплексообразующие и стабилизирующие свойства, применим для создания металлополимерных нанокомпозитов, используемых в различных биомедицинских целях. 
[bookmark: _GoBack]Для получения металлополимерных нанокомпозитов растворы ПВИ, содержащие ионы золота и серебра, облучали рентгеновским излучением. Размеры наночастиц определяются энергией взаимодействия макромолекул с их поверхностью. Установлено, что облучение водных растворов комплексов ПВИ-Au(III) и ПВИ-Ag(I) приводит к образованию наночастиц золота и серебра размером менее 7 и 15 нм соответственно. На основе результатов электрофоретической подвижности и ИК спектроскопии было обнаружен, что стабилизированные ПВИ наночастицы Au и Ag обладают различным эффективным поверхностным зарядом, возникающим в результате адсорбции ионов металлов, образующих координационные связи с имидазольными группами.  
Комбинация результатов крио- ПЭМ и МУР показывает, что внутри полимерной матрицы ПВИ ультрамалые наночастицы Au имеют тенденцию располагаться в цепочки благодаря электростатическому отталкиванию наночастиц, в то время как более крупные наночастицы Ag с меньшей электрофоретической подвижностью собираются в матрице ПВИ в более компактные трехмерные агрегаты. 
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Рис. 1 Крио- ПЭМ микроскопия
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