Соли вольфрама как катализаторы эпоксидирования алкенов
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[bookmark: OLE_LINK3]Процесс эпоксидирования алкенов играет важную роль в тонком органическом синтезе, в производстве многих промежуточных продуктов крупнотоннажной химии, а также в производстве фармацевтических препаратов [1]. 
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[bookmark: _GoBack]Постоянно происходит процесс совершенствования существующих, а также разработка новых каталитических систем [2, 3].
Эксперименты проводили при перемешивании в стеклянном термостатируемом реакторе с обратным холодильником. Компоненты реакционной смеси анализировали методом газовой хроматографии и йодометрического титрования. Установлено, что наилучшим из исследованных катализаторов оказались вольфраматы кальция и бария. Фазовый состав катализаторов определяли методом рентгенофазового анализа, химический состав и морфологию оценивали с помощью метода СЭМ-ЭДС (рис. 1).
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Рис. 1. Изображения сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной спектроскопии с картированием по элементам (а – CaWO4, б – BaWO4)
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