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[bookmark: OLE_LINK3]Сложные эфиры являются ценными соединениями в тонком органическом синтезе и промышленности [1]. Ключевым методом их получения является переэтерификация в присутствии катализаторов. Среди гетерогенных систем для этих процессов особое место занимают катализаторы на основе оксида кальция (CaO) благодаря высокой активности, доступности и возможности повторного использования.
В настоящей работе в качестве альтернативного источника CaO был использован карбидный шлам – крупнотоннажный промышленный отход производства ацетилена гидролизным способом. Катализатор (CS600) был получен путем прокаливания карбидного шлама при температуре 600 °C с формированием активной CaO-фазы, что подтверждено методами рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. Исследована каталитическая активность CS600 в реакциях переэтерификации соевого масла со спиртами различного строения (схема 1). Показано, что в оптимальных условиях достигаются высокие выходы целевых продуктов (до 99 %) при низкой загрузке катализатора. Установлено, что применение вторичных и третичных спиртов приводит к резкому снижению конверсии, что обусловлено их пониженной нуклеофильностью. Показана универсальность катализатора CS600 в переэтерификации синтетических триглицеридов с С9-С12-жирнокислыми радикалами, низкомолекулярных эфиров и лактонов [2].
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Схема 1. Переэтерификация соевого масла с различными спиртами в присутствии катализатора CS600. [a] NF – образование продукта не наблюдалось.
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