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Злокачественные новообразования остаются одной из ведущих причин смертности в мире, занимая второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим разработка эффективных и безопасных методов ранней диагностики и терапии приобретает особую актуальность. Наряду с традиционными подходами лечения перспективным направлением является фотодинамическая терапия (ФДТ). Эффективная реализация данного подхода требует создания фотосенсибилизаторов с улучшенными фармакокинетическими и туморотропными характеристиками [1].
Большой интерес вызывают природные порфирины. Среди них выделяют «Димегин» (2,4-ди(1-метоксиэтил)-дейтеропорфирина-IX динатриевая соль) – он обладает высокой тропностью к опухолевым клеткам и антимикробной активностью. Амфифильная структура «Димегина» также играет важную роль в растворимости и эффективности препарата. Однако при индивидуальном использовании «Димегина» наблюдаются побочные эффекты, характерные для фотосенсибилизаторов порфиринового ряда.
Перспективным направлением модификации природных порфиринов является получение их металлокомплексов, характеризующихся пониженной фототоксичностью; а в случае лантанидов – люминесценцией в ближней инфракрасной области спектра, что расширяет их диагностический потенциал.
В рамках данной работы был оптимизирован синтез «Димегина», изучены физико-химические свойства для дальнейшего преодоления его отрицательного воздействия при использовании в ФДТ. Был разработан синтез Ga-комплекса «Димегина», поскольку галлий обладает низкой токсичностью, а также схожесть химического строения с железом способствует его распознаванию клетками. Наряду с классическими методами анализа, структура металлокомплекса была охарактеризована методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии. При сравнении спектров «Димегина» и его металлокомплекса были выявлены пики галлия и изменение в картине азота, что говорит об образовании связей с металлом. Далее будут проведены биологические исследования in vitro, направленные на изучение темновой и фотоиндуцированной цитотоксичности.
 Также был получен Yb-комплекс «Димегина», как перспективный фотосенсибилизатор для люминесцентной диагностики рака, и исследованы его спектрально-люминесцентные свойства.
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Рис. 1. Структуры соединений: A – Yb-комплекс; B – «Димегин»; C – Ga-комплекс
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