[bookmark: _Hlk191828453]Получение и исследование свойств комплексов РЗЭ 
с 1-пентафторфенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолоном и бипиридином
Прошина Д.С.1, Шикин Д.Д.1,2, Белоусов Ю.А.1,2
Студент, 6 курс специалитета
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
2Физический институт им. П.Н. Лебедева, Москва, Россия
E-mail: dashaproshina@rambler.ru
Особый интерес в современной науке представляет изучение взаимосвязи структуры комплексов редкоземельных металлов и их люминесцентных свойств. Среди лигандов эффективно сенсибилизирующих эмиссию лантанидов выделяются гетероциклические аналоги β-дикетонов – 4-ацилпиразолоны.  Комплексы лантанидов с данными лигандами эффективно поглощают люминесценцию, могут быть легко модифицированны и обладают удачными значениями энергии триплетного уровня. 
Есть два пути увеличения яркости люминесценции и квантового выхода: увеличение эффективности сенсибилизации и подавление процессов безызлучательной релаксации. Для первого варианта необходимо с помощью заместителей «откалибровать» энергетический уровень триплетного состояния до оптимального для конкретного лантаноида. Второй путь сводится к уменьшению количества связей-тушителей (С-Н, N-H, OH), что уменьшает вероятность рассеивания энергии за счет колебания. Перфторированные ацилпиразолоны позволяют комбинировать оба варианта улучшения люминесцентных свойств, потому являются крайне перспективными для исследования.
[image: ]Ранее в рамках изучения влияния заместителей в первом положении на свойства пиразолона были получены и исследованы комплексы лантаноидов различного состава с 1-фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолоном и 1-пентафторфенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолоном [1, 2], однако образцов нейтральных комплексов с перфторированным заместителем в кристаллическом состоянии получить не удавалось. Для решения проблемы кристаллизации комплексов, а также уменьшения колебательного тушения люминесценции за счет вытеснения молекул воды из комплексов было решено ввести бипиридин в качестве дополнительного лиганда. Целью данной работы является получение кристаллических комплексов лантаноидов с 1-пентафторфенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолоном и бипиридином и исследование их строения и люминесцентных свойств. В данном исследовании были получены комплексы состава [LnQ3(bipy)], где Ln – Sm, Eu, Gd, Tb, а также исследованы особенности их строения и люминесценции. 
Рис. 1. Общий вид ацилпиразолонов
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