Возможность мечения микросфер альбумина технецием-99
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Технеций-94m – важный радионуклид для позитрон-эмиссионной томографии. Технеций-94m по химическим свойствам схож с изотопом технеций-99m и технеций-99, что обеспечивает совместимость с уже существующими соединениями (трассерами, лигандами) для технеция-99m. В существующей мировой медицинской практике наноколлоидные препараты, меченные короткоживущим радионуклидом технеция 99mTc, достаточно широко используются для проведения диагностических исследований в онкологии [1], кардиологии, для обнаружения воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений анатомо-морфологической структуры при опухолях, циррозах, гепатитах и других заболеваниях. 
Микросферы альбумина (МСА) – сферические частицы, изготовленные из человеческого или бычьего сывороточного альбумина посредством термической денатурации белка в растительном масле. В данной работе была проанализирована возможность мечения микросфер альбумина технецием-99. 
В качестве основной методики получения микросфер альбумина была выбрана методика, описанная в работе [2]. Дополнительно при создании МСА помимо оливкового масла, было использовано льняное масло и масло расторопши. Для приготовления микросфер альбумина раствор бычьего сывороточного альбумина (БСА) дозировали в выбранное растительное масло, гомогенезировали. Нагревали до температуры кипения масла при постоянном перемешивании. Промывали полученную смесь масло-альбумин этиловым спиртом и диэтиловым эфиром до полного очищения МСА от остатков масла. Сушили МСА в сушильном шкафу. Сухие МСА готовы к проведению мечения технецием-99.
По методике, описанной в работах [2, 3], для проведения мечения необходимы следующие реактивы: хлорид олова, раствор аскорбиновой кислоты, раствор Твин-80 и раствор пертехнетата калия. Однако в ходе проведения экспериментов от применения Твин-80 было решено отказаться. Методика мечения микросфер альбумина технецием-99 включает в себя смешивание необходимых объёмов всех реактивов в пробирке, добавление МСА и раствора пертехнетата калия. Полученную суспензию гомогенезировали на ультразвуковой ванне и выдерживали в сушильном шкафу в течение 24 часов. После выдержки отбирали надосадочный раствор и добавляли его в пробирки с сцинтиллятором для измерения активности. Дополнительно проверяли возможность десорбции технеция-99 растворами хлорида натрия и БСА. 
По результатам проведенных экспериментов мечения МСА технецием-99 наилучшие результаты по сорбции радионуклида МСА (88%), а также десорбции хлоридом натрия (4%) и раствором БСА (1%) показали МСА, приготовленные при использовании льняного масла. 
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