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[bookmark: _Hlk223198210][bookmark: _Hlk223198593]Соли меди (II) с карбоновыми кислотами, в частности салициловой и адипиновой,  могут быть использованы в качестве медных микроудобрений, добавок в корма, активных компонентов фунгицидных препаратов, а также для приготовления различных медьсодержащих материалов с заданными свойствами [1]. Салицилат меди (II) является уникальным противовоспалительным препаратом [2, 3]. Синтез салицилата и адипината меди (II) осуществляется методом осаждения из водных растворов. При получении и использовании этих солей необходимы данные об их растворимости, однако соответствующая информация в литературе отсутствует. 
[bookmark: _Hlk191506236][bookmark: _Hlk223198762][bookmark: _Hlk191504882][bookmark: _Hlk223200147][bookmark: _Hlk223200538]В настоящей работе определены произведения растворимости и общая растворимость салицилата и адипината меди (II) в воде при комнатной температуре. Произведение растворимости находили путем обработки результатов измерений ЭДС при осадительном потенциометрическом титровании с медным индикаторным электродом в системах «ионы Cu(II) – салицилат» и «ионы Cu(II) – гидроадипинат» в водном растворе». Для этого использовали расчет равновесного состава в этих системах с учетом диссиоциации салициловой и адипиновой кислот, образования комплексных соединений Cu(II) в растворе и осадков соответствующих солей. Выпадающие в осадок соли меди имеют состав Cu(C6H4(OH)COO)2·4H2O и Cu(CH2)4(COO)2·H2O, соответствующие десятичные логарифмы произведений растворимости равны –5.8 ± 0.1 (25 °С) и –6.6 ± 0.1 (22 − 23 °С). 
Общую растворимость солей меди (концентрацию Cu(II) в растворе после титрования) определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии с помощью предварительно построенной градуировочной зависимости. Величина общей растворимости сильно изменяется в зависимости от состава раствора, зависит от рН, и определяется значениями произведения растворимости и констант устойчивости комплексов меди с карбоновыми кислотами. Расчет общей растворимости с использованием найденных в настоящей работе значений произведений растворимости и литературных данных по константам устойчивости согласуется с экспериментальными данными, что подтверждает правильность наших результатов. Полученные значения произведений растворимости и данные по общей растворимости позволяют количественно описывать равновесия в системах «Cu(II) – карбоновая кислота – вода» и могут быть использованы для расчёта состава растворов в технологических процессах.
Работа выполнена в рамках государственного задания «Физикохимия поверхности, адсорбция и катализ», с использованием оборудования, приобретенного за счёт средств Программы развития Московского университета.
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