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Одним из направлений развития современной авиации и космической отрасли является внедрение полимерных композиционных материалов (ПКМ) в конструкции самолетов и ракет. При их разработке используют различные смолы, среди которых особый интерес представляют фталонитрилы. Их преимущества заключаются в высокой термической и окислительной стабильности [1]. Также модифицирование их мономеров позволяет изменять физико-химические свойства получаемых смол [2]. Однако, высокая температура плавления фталонитрильных мономеров близка к температуре начала химической реакции, что затрудняет их переработку в ПКМ инфузионными методами 
Одним из способов снижения температуры плавления мономера является внедрение в структуру низкоплавких фрагментов [3], например, бензимидазола [4]. Его введение приводит к снижению экзотермичности реакции полимеризации за счет сильнокислого протона при атоме азота.
[image: ]В данной работе было синтезировано две структуры: 4-(4-(1H-бензимидазол-2-ил)-фенокси)фталонитрил и 4-(4-(1H-бензимидазол-2-ил)-2-метоксифенокси)фталонитрил (Рис.1). Рис. 1. Мономеры бензимидазолсодержащих фталонитрилов со связывающими фрагментами

Методом ДСК были определены термические свойства как чистых соединений мономеров, так и определенных двух- и трехкомпонентных составов. На основе полученных данных, были заданы соотношения бензимидазолсодержащих фталонитрильных мономеров и инициирующих агентов для получения легкоплавких составов. Предварительные результаты реологических исследований, такие как температура стеклования, время жизни связующего и время жизни связующего, показали перспективу применения данных составов в инфузионных методах получения ПКМ. 
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