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Одной из актуальных задач, стоящих перед современными исследователями, является разработка энергоэффективных люминофоров, которые необходимы не только для осветительных приборов, но и для систем визуализации. К таким люминофорам предъявляются определенные требования, среди которых долговечность, химическая стойкость, изотропность оптических свойств, узкополосное излучение. Среди веществ, соответствующих данным требованиям, выделяются соединения со структурой типа минерала витлокита, изоструктурного β-Ca3(PO4)2 [1]. Следует отметить, что в имеющихся исследованиях основное внимание уделено витлокитоподобным фосфатам и ванадатам кальция. Известно, что стронций положительно влияет на интенсивность люминесценции. Данных по витлокитоподобным фосфатам стронция на порядок меньше, а информация о подобных ванадатах практически отсутствует в мировой научной литературе.
В работе обсуждаются синтез и свойства фосфатов стронция состава Sr8MgEu(PO4)x(VO4)7-x, х = 0, 1…7 Полученные образцы являются однофазными и кристаллизуются в структурном типе витлокита. В остальных образцах присутствует примеси. Кроме того, для полученных образцов были получены параметры элементарной ячейки и зависимость параметров от образца. Проведен анализ методом ГВГ и определено, что все соединения, кроме вещества с х = 7, являются нецентросимметричными. Также получены спектры фотолюминесценции, максимум интенсивности проявляет образец состава Sr8MgEu(PO4)(VO4)6. 
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