Разработка и модификация методики синтеза олигомеров на основе циклодекстринов для использования в комбинированной системе доставки соединений железа.
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В современной медицине важной проблемой является слабовыраженное действие многих препаратов, напрямую способных вылечить ряд заболеваний. К ним относится железодефицитная анемия, для терапии которой используется ряд солей железа различной валентности. Препараты не способны восполнять дефицит железа из-за их раннего вывода из организма – они всасываются только в подвздошной кишке, почти в конце ЖКТ. Классические системы доставок лекарств типа желатиновых оболочек или пленочных покрытий неспособны удерживать препарат необходимое время и в то же время контролировать скорость его высвобождения. Решение этих недостатков могло бы увеличить эффективность препарата – увеличить количество вводимого вещества и достичь его предельной усваиваемости без риска интоксикации из-за высокой концентрации вводимого соединения. 
Решением данной проблемы могут стать комплексные системы, сочетающие полимерную матрицу с некоторым носителем-комплексообразователем. Потенциальными кандидатами на эти роли являются полиметилсилсесквиоксановые гидрогели [1] и олигомеры на основе циклодекстрина (ЦД) соответственно. Гели представляют собой биологически инертный материал, уже известный по использованию в медицине в качестве сорбента. Олигомеры на основе ЦД представляют собой сополимерный материал из бифункционального сшивающего реагента и глюкозного олигомера, что позволяет предполагать низкую потенциальной токсичности такого соединения. В предыдущих исследованиях была продемонстрирована перспектива использования их как носителя, позволяющего увеличить количество загружаемого вещества. [2]
В данной работе был проведен синтез частиц на основе 2-гидроксипропил-производного (ГПЦД), сравнение с аналогичными результатами, полученными ранее для сульфобутилового эфира ЦД (СБЭЦД), а также модификация методики синтеза с целью достичь максимального выхода гомогенного продукта. Полученные структуры исследовали с помощью ИК-НПВО спектроскопии с преобразованием Фурье, анализируя характеристические полосы поглощения в спектре. Для полученных частиц исследована кинетика высвобождения соединений железа в модельных пищеварительных средах и в потенциальных носителях – ПМССО гидрогелях. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 24-73-00091. 
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