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В ходе проведенных ранее исследований процесса электронно-лучевой полимеризации элементного фосфора было установлено, что в водной среде процесс идет неравномерно по объему образца: полимерный слой, формирующийся на поверхности белого фосфора, экранирует нижележащие слои и препятствует прохождению пучка ускоренных электронов в глубину образца. Предположение о том, что в водной среде реакция протекает через образование первичных гидроксильных радикалов [1–2], требует дальнейшего изучения. Для выяснения влияния среды были проведены эксперименты по полимеризации элементного фосфора в этаноле (96 %). В ходе работы образцы очищенного элементного фосфора массой 2,5–3,0 г помещали в этанол и подвергали облучению ускоренными электронами на ускорителе заряженных частиц LINS-02-500 (Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН) при энергии электронов 3 МэВ. Поглощённая доза составила 200–1000 кГр для исследуемых образцов. Облученные образцы были очищены от непрореагировавшего элементного фосфора с помощью экстрактора Сокслета. На основании полученных данных о массе синтезированных фосфорсодержащих полимеров были определены значения конверсии элементного фосфора (табл. 1).
Таблица 1. Зависимость конверсии элементного фосфора от поглощенной дозы
	Поглощенная доза, кГр
	Конверсия, %

	200
	2,6

	400
	4,2

	600
	6,0

	800
	8,1

	1000
	9,6


Зависимость конверсии от поглощенной дозы носит линейный характер. При максимальной поглощённой дозе (1000 кГр) конверсия в этаноле на 5,5 % ниже по сравнению со значением конверсии в водной среде [3].
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